Material

Na vyrobu svarovanych siti a spojovaciho materialu je pouZzit specialné antikorozné upraveny drat (povrchova Uprava
GALFAN®) o pevnosti 400/550 N/mm2 od dvou svétovych vyrobcl dratd, a to belgické firmy BEKAERT® s obchodnim
oznacenim BEZINAL® a lucemburské firmy TREFILARBED® s ozna¢enim dratu CRAPAL4. Povrchova Uprava
GALFAN® se sklada z extrémné homogenni a tvarné struktury Zn/Al (95 % Zn + 5% Al). Drat s povrchovou Upravou
GALFAN® je proto tvarnéjsi nez pozinkovany drat. GALFAN® zajiStuje odolnost vici korozi mnohem lépe nez zinek pfi

zkouskach postfikem soli (NaCl) a v atmosféfe SO2.
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Nanos slitiny GALFAN je min. 300 g.m (pozadavek v CR je 260 g.m2 ). Tloustka slitiny GALFAN® min. 42 m (poZadavek
v CR 40 pm). Z davodu pFitomnosti pasivniho hliniku ve slitiné GALFAN® je katodova ochrana mnohem G&inngj
povrchové Upravé zinkem. GALFAN® zajiStuje vybornou ochranu pro mista svar(.

Bézna pozinkovanatia konci Sit GALFAN na konci zku$ebniho obdobi
zkuSebniho obdobi 5 let. 5 let.

|
18 cycles 20




